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5. Az alábbi ábrákon hegesztési varratokat lát metszetben ábrénolva. Azonosítsa ezeket
a varratokat!
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Sarokvarrat
Egyoldali tompa U-varrat
Egyoldali tompa V-varrat
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6. Az alábbiakban hegesztési varratcsoportok jellemzőit olvashatja.
jellemzők alap1án a varratokat!

A ...'4.'.. izonos síkban elhelyezkedő lemezek (alkatrészek) kötéseinek
alkalmasak. A hegeszthető lemezvastagság 3-20 mm.

A ....1.... egymásra merőleges lemezek (alkatrészek) egyesítésére szolgál,
lemezvastagságig.

1) Sarokvarrat

2) Kötővanat
3) Két oldalról késztilő varrat
4) Tompavarrat
5) Fűzővarrat

Azonosítsa a

|etrehozására

akiír 80 mm

7. Azonosítsa a forrasztott kötés megadására szolgálő rajzjeleket és egyéb
információkat!

. ,i.vrz
, ,.?

't

'5i

Forrasáási eljárás

Varratjel
Referenciavonal
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8. Igaz-e az aléhbi állítas? Jelölje!

A rugasztott kötések kialakítása célszerúen terhelőerő
kötéS' 

ígaz

irányű átlapolt vagy hevederes

nem igaz


