
0 Ömlesztőhegesztés 

l ívhegesztés (I) 

11 Fogyóelektródás, önvédő ívhegesztés (ÖFI) 

111 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (BI)  

12 Fedett ívű hegesztés (FFI) 

13 Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés (VFI) 

131 Fogyóelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (AFI)  

14 Nem - fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés (-) 

141 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés (AWI)  

15 Plazmaív-hegesztés (PI) 

18 Egyéb ívhegesztési eljárások (-) 

2 Ellenállás-hegesztés (E) 

21 Ellenállás-ponthegesztés (PE)  

22 Ellenállás-vonalhegesztés (VE)  

23 Ellenállás-dudorhegesztés (DE)  

24 Leolvasztó tompahegesztés (LTE)  

25 Zömítő tompahegesztés (ZTE) 

29 Egyéb ellenállás-hegesztési eljárások (-) 

3 Gázhegesztés (L) 

31 Oxigén-éghető gáz hegesztés (-)  

32 Levegő-éghető gáz hegesztés (-) 

4 Sajtolóhegesztés (-) 

41 Ultrahangos hegesztés (UH)  

42 Dörzshegesztés (D) 

43 Kovácshegesztés (-) 

44 Hegesztés nagy mechanikai energiával (-)  

45 Diffúziós hegesztés (DM) 

47 Sajtoló gázhegesztés (-) 



48 Hidegsajtoló hegesztés (H) 

7 Egyéb hegesztési eljárások (-) 

71 Aluminotermikus hegesztés (termithegesztés) (AT)  

72 Villamos salakhegesztés (SA) 

73 Elektro-gázhegesztés (EG)  

74 Indukciós hegesztés (IE) 

75 Fénysugaras hegesztés (-) 

751 Lézersugaras hegesztés (LS)  

76 Elektronsugaras hegesztés (ES)  

77 ívkisütéses sajtolóhegesztés (IS)  

78 Csaphegesztés (CSI) 

 


